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Zur Bewertung der Er-
gebnisse eines Tests nach 
der INGEDE-Methode 11 
dient die Scorecard des 
Europäischen Altpapier-
rats (EPRC). Umgekehrt 
können diese Scores auch 
nur auf Tests angewen-
det werden, die nach der 
INGEDE-Methode 11 
erfolgen. Um die Entfern-
barkeit von Klebstoffappli-
kationen zu testen, gibt es 
die INGEDE-Methode 12.

Die INGEDE-Methode 11 ist ein anerkannter und bewährter  
Standard zur Ermittlung der Anforderungen eines Druckprodukts
 an den Recyclingprozess. Die Deinkbarkeit ergibt sich aus der 
Ablösung der Druckfarbe von den Papierfasern und deren 
Entfernung aus dem System. Es werden fünf Kategorien bewertet.
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